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INTRODUCAO

Caracterizacao Tecnoldgica de Espécies Madeireir

Uso da Analise de Imagem na Caracterizacaode
Madeiras

Tecnica de Avaliacao Nao Destrutiva de Madeireir
ULTRASSOM.
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Um dos primeiros sistemas informatizados para
mensuracao de fibras.

Figura 1i Fotografia do sistema informatizado de medicdo de
comprimento de fibra usado na Universidade de Alberta.

A ¢ unidadede projecdode ampliacéoB ¢ painelgrafico(Tektronix4956), C- cursor,D ¢ controlador
do painel gréifico (Tektronix4956), E - Computador(Tektronix4051), e F - impressora(Tektronix
4631). Fonte Mickoet al., (1982).




Sistema LeicaModernizacao do sistema de
mensuracao de fibras.




ULTRASSOM APLICADO

MADEIRA
.




CONCEITOS

ONDASSONORASSao ondas mecanicasque se

propagamem solidos,liquidose gases Necessitam

de um meiode propagacao

FREQUENCIA DE PROPAGACAOQO: entre 20 Hz e
20000 Hz (ou 20 KH2).
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OBJETIVO

Caracterizar tecnologicamente duas espécies
amazonicas(AspidospermamacrocarponMart. e
Ocotea costulata (Nees) Mez,) com o uso das

ferramentasde analisede imageme ultrassom




MATERIAL E METODOS




MATERIAL E METODOS

AREADE ESTUDOEstadodo Acre, Municipio de
Cruzeirodo Sul localizadono Valedo Jurua Brasil

Figura 17 Localizag&o da area de estudo.



MATERIAL E METODOS

AMOSTRAGEM10 amostrasde cadaespéecieforam obtidas
de maneiraaleatoriae emdiferentesmovelarias

Figura 2- Coleta e Preparacao das amostras para 0S ensaios.
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ANALISE DE IMAGEM CARACTERIZACAO
ANATOMICMACROSCOPICA

Figura 3 - Caracterizacao macroscopica da madeira com auxilio
da Analise de Imagem. SISTEMA LEICA. Software Application Suite .



ANALISE DE IMAGEM CARACTERIZACAO

Figura 4 - Caracterizagcao das fibras por analise de imagem: a) Microscopio
acoplado ao computador; b) Visualizacdo do Programa de Analise de Imagem
Laz Es.
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ENSAIQCOMONDASJLTRASSONORASLTRASSOM

(-

Figura 6 - Ensaio de ondas ultrassonoras: a) Equipamento de
ultrassom USLab; b) Amostra submetida ao ensaio.

Equipamento USLab para madeira. Poténcia Modulo de Elasticidade
de 700V. Resolucéo de 0,1 ps. Dinamico (Mpa):
Transdutores de onda longitudinal e de secéo _

plana. Frequéncia de 45 kHz. MOEd-= Dlz’/oxveF 14



RESULTADOS e DISCUSSAO




CARACTERIZAO ANATOMICA MACROSCOPICA

EspécieAspidosperma macrocarpadviart. EspécieOcotea costulatgdNess) Mez.
Familia:Apocynaceae. Familia:Lauraceae
Nomes popularesAmarelinho. Nomes populares:Abacaterana.

Tang Rad ~ Tang 10 X
».f; }"‘ : o ‘
Figura 7 - Madeira de A. macrocarpon: a) Secdes Figura 8 - Madeira de O. costulata: a) Secdes
longitudinal tangencial e radial; b) secéo longitudinal tangencial e radial; b) secéo

transversal, aumento de 10x. transversal, aumento de 10x.
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Tabela 1 - Dados quantitativos dos caracteres anatémicos da madeira de A. macrocarpon,
com valores médio, minimo, maximo, desvio padréo e coeficiente de variacao.

Média 1,40 24,34 7,10 8!62 7,0 > 30 9 0,21 14,93 15 1
Minimo 0,73 18,89 4,79 6,37 39,47 7 0,11 10,75 6 1
Maximo 1,67 29,50 10,82 10,70 93,88 11 0,32 22,60 26 2
D.cPadréo 0,204 2,605 1,589 1,164 13,224 1,038 0,049 2,804 5,093 0,374
CV (%) 14,49 10,70 22,73 13,52 18,84 11,43 24,10 18,86 34,51 32,26

CP: Comprimento de Fibras; LF: Largura da Fibra; DL: Diametro do Lume; EP: Espessura da Parede da Fibra; DP: Diametro
do Poro; FP: Frequéncia de poros; FR:Frequéncia de raios; AR: Altura dos Raios; LR: Largura dos Raios.

Tabela 2 - Dados quantitativos dos caracteres anatdmicos da madeira de O. costulata,
com valores médio, minimo, maximo, desvio padréo e coeficiente de variacao.

-.
O. Costulata mm mm?2 n.cél) | (n.cél

Média 1,08 21,20 10,02 559 150 7 0,41 30,14
Minimo 0,59 15,50 4,94 3,62 107,92 11 5 024 19,75 7 1
Maximo 1,37 26,92 1544 753 211,31 22 8 066 4219 50 3
D.cPadrédo 0,22 3,17 2,74 091 2740 228 096 010 6,37 10,73 0,35
CV(%) 21,82 15,07 27,93 16,49 18,32 14,30 14,65 23,49 21,19 4515 17,22

CP: Comprimento de Fibras; LF: Largura da Fibra; DL: Diametro do Lume; EP: Espessura da Parede da Fibra; DP: Dla{r}etro
do Poro; FP: Frequéncia de poros; FR:Frequéncia de raios; AR: Altura dos Raios; LR: Largura dos Raios.



CARACTERIZAO ANATOMICA MICROSCOPICA
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Figura 9 - Fotomicrografias das trés secdes de Figura 10 - Fotomicrografias das trés secbes de

A. macrocarpon Mart: O. costulata:



